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PROPRIETES DU PLASTIQUE
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Conception

Tension

Rigidité (Module)

Déformation

Limite apparente d’élasticité

Résistance a la traction

Allongement

Résistance a la compression

Résistance au cisaillement

Résistance a la flexion

Résistance a la torsion

Coefficient de poisson

Fluage

Résistance a la fatigue

Résistance au choc

Sensibilité aux entailles

Indice de fluage

Gravité spécifique

Absorption d’eau

Température de transition vitreuse

Coefficient de dilatation

Température de fléchissement sous charge

Conductivité thermique

Résistivité transversale

Résistivité superficielle

Constante diélectrique

Rigidité diélectrique

Facteur de perte

Résistance a I'arc

Perturbation électromagnétique (EMI ou Electromagnetic Interference)
et perturbation radioélectrique (RFI ou Radio Frequency Interference)
Améliorer les propriétés du plastique

Additifs (améliorent des propriétés spécifiques)

Renforts (meilleure résistance)

Colorants (changement d’aspect)

Quelle charge la piece devra-t-elle supporter ?

La piéce devra-t-elle résister aux chocs ?

La piéce sera-t-elle soumise a une charge cyclique (fatigue) ?

A quelle températures la piece sera-t-elle confrontée et pendant combien de temps ?
Le matériau sera-t-il exposé a des produits chimiques ou a I’lhumidité ?
Le matériau sera-t-il utilisé dans un concept électrique ?

Le matériau sera-t-il utilisé en tant que coussinet ou devra-t-il résister a 'usure ?
La piéce doit-elle conserver sa forme dimensionnelle ?

Le matériau devra-t-il beaucoup s’allonger ou étre plié ?

La piece devra-t-elle répondre a des exigences réglementaires ?

Le matériau ou film doit-il empécher le passage de certains gaz ou liquides ?
La piece sera-t-elle exposée a des radiations ?

Le matériau doit-il avoir une couleur et/ou un aspect particuliers ?
La piéce pose-t-elle des exigences optiques ?

La piéce sera-t-elle utilisée a I'extérieur ?

Le matériau peut-il libérer des matieres volatiles ?
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