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Welchen Temperaturen wird das Teil wie lange ausgesetzt?
Wird das Material Chemikalien oder Feuchtigkeit ausgesetzt?
Wird das Material in einem Elektrogeréat eingesetzt?
Wird das Material als Lager verwendet oder muss verschleiBfest sein?
Wird eine hohe Formbestandigkeit von dem Teil verlangt?
Muss sich das Material stark dehnen oder biegen kénnen?
Muss das Teil bestimmte Normen erflllen?
Muss das Material oder die Beschichtung das Eindringen bestimmter Gase oder Flissigkeiten verhindern?
Wird das Teil irgendeiner Art von Strahlung ausgesetzt?
Bendtigt das Material eine bestimmte Farbe und/oder ein besonderes Aussehen?
Gibt es optische Anforderungen an das Teil?
Wird das Teil im Freien benutzt?
Kdnnen fliichtige Bestandteile aus dem Material austreten?
KUNSTSTOFFE
Acetal (POM)
Acrylglas (PMMA)
Herstellungsverfahren und Produkttypen von Acrylstiben und -rohren
Eigenschaften von Acrylglas
AcryInitril-Butadien-Styrol (ABS)
Aminoplaste
Cellulose
Epoxid (EP)
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Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
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Duroplastische Schichtpressstoffe mit Baumwollsubstrat (Phenoplaste)
lonomer
FlUssigkristallpolymere (FKP)
Polyamid (PA)
Gusspolyamid
Gusspolyamid Typ 12 und Typ 6/12
PCT/PCTG/PCTA (Glycolmodifizierte Polyester)
Perfluoralkoxylalkan (PFA)
Phenoplaste (PF)
Polyallomer
Polyamidimid (PAI)
Polyarylate (PAR)
Polyaryletherketon (PAEK)
Polyarylethersulfon (PAES)
Polyarylsulfon (PAS)
Polybutylen (PB)
Polybutylenterephthalat (PBT)
Polycarbonat (PC)
Polychlortrifluorethylen (PCTFE)
Glykolmodifiziertes Polyethylenterephthalat (PETG-Copolymer)
Polyester, thermoplastische
Polyester, duroplastische
Polyetheretherketon (PEEK)
Polyetherimid (PEI)
Polyethersulfon (PES)
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