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Resistenza d’arco

Interferenza elettromagnetica (EMI) e interferenze di radio frequenze (RFI)
PROPRIETA OTTICHE/CROMATICHE DELLA PLASTICA
Potenziamento delle proprieta della plastica

Additivi (migliorano le caratteristiche specifiche)

Rinforzi (migliorano la resistenza)

Coloranti (cambiano I’'aspetto)

EFFETTI DELL’AMBIENTE SULLE PLASTICHE
CARATTERISTICHE DI USURA DELLE PLASTICHE

SCELTA DEI MATERIALI

Quale carico deve sopportare la parte?

La parte dovra resistere agli urti?

La parte sara sottoposta al carico ciclico (fatica)?

A quali temperature sara esposta la parte e quanto a lungo?
Il materiale sara esposto a sostanze chimiche o umidita?

Il materiale sara utilizzato in un progetto elettrico?

Il materiale sara utilizzato come cuscinetto o ha bisogno di resistere all’'usura?
La parte deve mantenere la sua forma tridimensionale?

Il materiale dovra essere molto allungato o piegato?

La parte deve soddisfare requisiti normativi?

La parte puod essere esposta a radiazioni?

Il materiale deve avere un colore e/o aspetto speciale?

La parte deve avere requisiti ottici?

La parte verra usata all’esterno?

Delle sostanze volatili possono essere emesse dal materiale?
MATERIALI

ACETALI (POM)

ACRILICO (PMMA)

Elaborazioni di aste e tubi di acrilico e tipi di prodotti
Proprieta degli acrilici
ACRILONITRILE-BUTADIENE-STIRENE (ABS)

RESINE AMMINICHE

CELLULOSICI

EPOSSIDICO

ETILENE-CLOROTRIFLUOROETILENE (ECTFE)

ETILENE TETRAFLUOROETILENE (ETFE)

ETILENE-VINIL ACETATO (EVA)
ETILENE-PROPILENE-FLUORURATO (FEP)

LAMINATI INDUSTRIALI

Laminati industriali di tipi di resina epossidica

Laminati industriali di tipi di melammina

Laminati industriali di silicone

Laminati industriali di tipi di poliestere

Laminati industriali di tipi di carta termoindurente industriale (composti fenolici)
Laminati industriali di tipi di cotone di termoindurenti industriali (composti fenolici)
IONOMERI

POLIMERI A CRISTALLI LIQUIDI (LCP)

NYLON (PA)

NYLON, COLATO

Nylon colato tipo 12 e tipo 6/12

PCT/PCTG/PCTA (POLIESTERI CON GLICOL-MODIFICATO)
PERFLUOROALCOSSI (PFA)

FENOLICI (TERMOINDURENTI INDUSTRIALI)
POLIALLOMERI

POLIAMIDIMIDE (PAI)

POLIARILATI (PAR)

POLIACRILETERECHETONE (PAEK)
POLIARILETERSULFONE (PAES)
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